AMOREIRA

e Nome cientifico: Maclura tinctoria.
e Familia: Moraceae.
e Qutros nomes populares: amoreira-branca, amarelinho,
amoreira-de-espinho, jataiba, limadorana, limorana, moreira,
pau-amarelo, runa, taiuva, tajuba, tatajiba, tatajuba, tatajuba-
de-espinho, tatang, tatba.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazdnia, Centro-Oeste, Sudeste e Sul;

- Outros paises: América Central, Antilhas, México e Asia.

Caracteristicas gerais

* Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne amarelo-limao quando recém cortado, tornando-
se castanho-claro-amarelado, alburno branco-amarelado,
cheiro e gosto imperceptiveis, densidade alta, madeira dura,
gra revessa, textura média, superficie lustrosa.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel a olho nu, paratraqueal vasi-
céntrico, aliforme confluente e marginal ocasionalmente
presente;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, irregularmente dispostos;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios a grandes, numerosos,
porosidade difusa, solitarios e multiplos, obstruidos por
tilos;

- Camadas de crescimento: pouco distintas, demarcadas
por zonas fibrosas e eventualmente pelo parénquima
marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: apresenta alta resisténcia ao ataque
de organismos xil6fagos (fungos apodrecedores causadores
de podridao branca e parda e cupins-de-madeira-seca).

« Tratabilidade: cerne nao tratavel com creosoto (retengao de

oleossoltvel abaixo de 10 kg/m?) e nem com CCA-A (reten-
30 de hidrossoluvel abaixo de 4 kg/m?).

Caracteristicas de processamento

® Trabalhabilidade: na madeira o aplainamento é regular, a
colagem e fixagao por pregos e parafusos é moderadamente
facil e apresenta bom acabamento.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade [papvﬁ]: 880 kg/m?*
- Madeira verde (p,_, J: 1220 kg/m’
- Basica (p,, . J: 730 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 2,3%
- Tangencial: 4,3%
- Volumétrica: 7,2%
- Coeficiente de retratibilidade volumétrica: 0,44%

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 138,2
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 149,4
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 54,3
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 13239
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 66,9
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 82,6
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 47,7
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 15230
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,1

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 40,9.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 16,5.

* Dureza Janka paralela - madeira verde (N]: 10179.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 11,2.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,3.

Usos na construgao civil

e Pesada externa: cruzetas, estacas, escoras, dormentes
ferroviarios.

e Pesada interna: vigas e caibros empregados como compo-
nentes de estruturas de cobertura.

* Assoalhos: tacos, tabuas e parquetes.

* Leve em esquadrias: marcos de portas e janelas.

Observagoes

* Madeira pesada, de resisténcia mecanica entre alta e
média, retratibilidade baixa e de resisténcia alta ao apodre-
cimento.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989).
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