ANGICO-PRETO

* Nome cientifico: Anadenanthera macrocarpa.
e Familia: Leguminosae.
¢ Qutros nomes populares: angico, angico-bravo, angico-
preto-rajado, angico-rajado, angico-vermelho, cambui-ferro,
guarapiraca.
e Ocorréncia:

- Brasil: Norte, Centro Oeste e Sudeste;

- Outros paises: Argentina e Paraguai.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno distintos pela
cor, cerne castanho-avermelhado escurecendo com o tempo
para vermelho-queimado, com veios enegrecidos, cheiro
imperceptivel e gosto levemente adstringente, densidade
muito alta, gra irregular a revessa, textura média, superficie
pouco lustrosa.

e Descrigdo anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel apenas sob lente, paratraqueal
vasicéntrico escasso com tendéncia para aliforme, as
vezes em finas linhas marginais;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial;

- Vasos: pouco visiveis a olho nu, muito pequenos a
pequenos, NUMErosos a muito numerosos, porosidade
difusa, solitarios e multiplos de dois e trés, obstruidos por
6leo-resina;

- Camadas de crescimento: distintas demarcadas por finas
linhas de parénquima marginal.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

e Durabilidade Natural: madeira considerada muito duravel.
Apresenta alta durabilidade a fungos apodrecedores. Resis-
tente ao ataque de alguns insetos xil6fagos como brocas-de-
madeira e provavelmente cupins.

e Tratabilidade: apresenta baixa permeabilidade em processo
sob pressao.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: a madeira é dificil de ser trabalhada
devido a sua dureza, provocando rapido desgaste das
ferramentas de corte, no aplainamento, a presenca de
irregularidades da gra pode ocasionar o arrancamento das
fibras. Um superaquecimento e vibragao dos dentes da serra
podem ocorrer, é boa para tornear, permite bom acabamento,
na conexao com pregos é aconselhdvel furar com broca para
evitar rachas.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade (p,,J: 1050 kg/m’
- Basica (p,, ., ): 840 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 4,9%
- Tangencial: 8,1%
- Volumétrica: 13,9%

Propriedades mecanicas*
* Flex@o - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 153,6
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 185,3
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 71,5
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 16358
* Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 69,9
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 86,9
- Coeficiente de influéncia da umidade (%): 2,5
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 55,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 20310

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 77,4

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 19,4.

e Dureza Janka - madeira verde (N]: 11523.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 13,6.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 1,5.

Usos na construgao civil

® Pesada externa: pontes, postes, mourdes, estacas, esteios,
cruzetas, dormentes, madeiramento de currais.

e Pesada interna: vigas, caibros, ripas, tacos e tabuas para
assoalhos, degraus de escada.

e Assoalhos: tacos, tabuas.

Observagoes

* Amadeira por ser muito pesada, de elevada resisténcia
mecanica e de alta durabilidade é indicada para construgao
de estruturas externas e para construgao civil.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).
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