JACAREUBA

* Nome cientifico: Calophyllum brasiliense.
e Familia: Guttiferae.
e Qutros nomes populares: cachincamo, cedro-do-pantano,
cedro-mangue, guanandi, guanandi-carvalho, guanandi ce-
dro, guanandi-piolho, guanandi-rosa, landi, landim, mangue,
oladim.
e Ocorréncia:

- Brasil: Amazonia, Centro Oeste, Sudeste e Sul;

- Outros paises: América Central, Guianas até Bolivia e

México.

Caracteristicas gerais

e Caracteristicas sensoriais: cerne e alburno pouco distintos
pela cor, cerne bege-rosado tendendo para castanho, em
alguns espécimes observam-se pequenas manchas longi-
tudinais de coloragdo castanha mais escura, cheiro e gosto
imperceptiveis, densidade média, moderadamente dura ao
corte, gra irregular, textura média, superficie lustrosa.

e Descri¢do anatdmica macroscopica:

- Parénquima axial: visivel apenas sob lente, em faixas
continuas ou interrompidas, afastadas;

- Raios: visiveis apenas sob lente no topo e na face tangen-
cial, finos, poucos;

- Vasos: visiveis a olho nu, médios, muito poucos a poucos,
porosida de difusa, arranjo diagonal, solitarios, obstruidos
por tilos;

- Camadas de crescimento: indistintas;

- Maculas medulares: presentes em alguns espécimes.

Durabilidade natural e tratabilidade quimica

® Madeira susceptivel ao ataque de perfuradores marinhos,
mas moderadamente resistente aos térmitas. Moderada-
mente resistente aos organismos xil6fagos. Boa resisténcia
aos fungos de podriddo parda e branca, ndo susceptivel ao
ataque de Lyctus e baixa a média resisténcia ao cupim sub-
terraneo (Reticulitermes santonensis). Alburno permeével a
impregnacao e cerne impermeavel.

Caracteristicas de processamento

e Trabalhabilidade: a madeira é relativamente facil de ser
trabalhada. Retém pregos e parafusos com firmeza e nao
apresenta grandes dificuldades na colagem. Facil de serrar,
ocasionalmente a presenca de resina pode causar proble-
mas. E boa para faquear e desenrolar. Pintura e enverniza-
mento podem ser aplicados sem problemas.

Propriedades fisicas*
* Densidade de massa (p):
- Aparente a 15% de umidade (p
- Basica (p, . J: 517 kg/m’
e Contragao:
- Radial: 5,6%
- Tangencial: 8,7%
- Volumétrica: 16,9%

): 620 kg/m?

ap,15

Propriedades mecanicas*
* Flexdo - Resisténcia — f, :
- Madeira verde (MPa): 62,4
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 80,4
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 33,6
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 9277
e Compressao paralela as fibras - Resisténcia —f_:
- Madeira verde (MPa): 32,0
- Madeira a 15% de umidade (MPa): 48,5
- Limite de Proporcionalidade - madeira verde (MPa): 23,8
- Médulo de Elasticidade - madeira verde (MPa): 12562
- Coeficiente de influéncia de umidade (%): 3,0

Outras propriedades mecanicas*

e Resisténcia ao impacto na Flex3o - madeira a 15% (choque)
- Trabalho Absorvido (J): 17,6.

e Cisalhamento - madeira verde (MPa): 9,1.

¢ Dureza Janka - madeira verde (N): 4060.

e Tragao Normal as Fibras - madeira verde (MPa): 5,1.

¢ Fendilhamento - madeira verde (MPa): 0,6.

Usos na construgao civil
e Leve interna, estrutural: ripas e partes secundarias de
estruturas, como caibros e vigas.

Observagoes
* A secagem desta madeira deve ser feita com cuidado devi-
do aos riscos de surgimento de rachas e empenamentos.

Notas

*Resultados obtidos de acordo com a Norma ABNT MB26/53
(NBR 6230/85).

Fonte: IPT (1989a).
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